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RAPORT KLASYFIKACYJNY
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nr: K/6/2015; Aktualizacja z dn. 17.12.2015

PRODUCENT ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH
CERMAS SZOT POLSKA SPOLKA JAWNA

Ul. Licealna 2

41-800 Swietachlowice

1. Zleceniodaweca:

IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz, Marek tuciuk sp. j.
21-500 Biata Podlaska, ul Parkowa3/1;

Laboratorium Badawcze Materiatéw Budowlanych,

Swory, ul. Koscielna 13A,

21-500 Biata Podlaska

2. Opracowanie:

3. Nazwa wyrobu: Zaprawa do uszczelniania kominéw CERKOM

PRODUCENT ZAPRAW SPEQJALISTYCZNYCH
CERMAS SZOT POLSKA SPOLKA JAWNA

Ul. Licealna 2

41-600 Swietochtowice

4. Wiasciciel raportu klasyfikacyjnego:

5. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje wyrobu:
R
QIGNIS reacrion o rine

Piotr Antonowicz, Marek tuciuk Sp. j.
ul. Parkeova 3/1, 21-500 Biala Podlaska
NIP 537.:580769, Regon 060631254

Zaprawa do uszczelniania kominéw CERKOM
zgodnie z procedurami podanymi w EN 13501-1+A1:2010P
6. Szczegdtowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
6.1 Rodzaj i zastosowanie koricowe
Zaprawa do uszczelniania kominéw CERKOM - Silikatowa masa uszczelniajgca do renowacji kominow dymowych,
spalinowych oraz wentylacyjnych w suchym trybie.

Gestosc objetosciowa zaprawy zwigzanej: 1,83 kgldm +10%
6.2 Opis

Zaprawa do uszczelniania kominéw CERKOM jest produktem w formie suchej mieszanki proszkowej skiadajgcej sie ze spoiw
mineralnych oraz wypeiniaczy mineralnych. :

7. Raporty z badari i wyniki badar stanowigce podstawe klasyfikacji.

7.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium

Nazwa Klienta

Raport z badari nr

Metoda badania

IGNIS REACTION TO FIRE
Piotr Antonowicz, Marek tuciuk sp. j.

PRODUCENT ZAPRAW
SPECJALISTYCZNYCH

21-500 Biata Podlaska, ul Parkowa 3/1; CERMAS SZOT POLSKA SP. J. 10/KAL/2015/T1 PN-EN ISO 1716
Laboratorium Badawcze Materiatéw Ul. Licealna 2 .
Budowlanych, Swory 41-600 Swietochtowice
IGNIS REACTION TO FIRE PRODUCENT ZAPRAW
Piotr Antonowicz, Marek tuciuk sp. j. SPECJALISTYCZNYCH
21-500 Biata Podlaska, ul Parkowa 3/1; CERMAS SZOT POLSKA SP. J, 04/NPR/2015/T1 PN-EN ISO 1182

Laboratorium Badawcze Materialéw
Budowlanych, Swory

Ul. Licealna 2
41-600 Swietochtowice
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21-500 Biata Podlaska, ul Parkowa3/1;
] G N I I— Laboratorium Badawcze Materiatéw Budowlanych, Swory, ul. Koscielna 13A,
21-500 Biala Podlaska

e-mail: biuro@ignis-rtf.pl www: www.ignis-rif.pl

7.2 Wyniki badan

Wyniki

Metoda badania Parametr Liczba badan Parametr ciagty, :
wartosé Srednia (m) Parametr zgodnosci

PN-EN ISO 1716 PCS [MJ/kg] 3 0,00* Tak

PN-EN ISO 1182 AT [*C] 0,98 Tak

Am [%] 5 11,7 Tak

_ Ustabilizowane spalanie '
ptomieniowe tr 0 Tak

*_ Warlto$¢ ujemna w raporcie z badan traktowana jest jako 0 w raporcie klasyfikacyjnym
8. Klasyfikacja i jej bezposredni zakres zastosowania

8.1 Powotania
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z EN 13501-1+A1:2010P

8.2 Klasyfikacja
Wyréb:

Zaprawa do uszczelniania kominéw
w zakresie reakgji na ogieni uzyskaly klasyfikacje: A1

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wytgczeniem posadzek:

Wiasciwosci ogniowe

A1l -

tj.. Al.
9. Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla parametréw okreélajgcych wyrdb:

Zaprawa do uszczelniania kominéw CERKOM jest produktem w formie suchej mieszanki proszkowej skiadajacej sig ze spoiw
mineralnych oraz wypeiniaczy mineralnych.

Zaprawa do uszczelniania kominéw CERKOM - Silikatowa masa uszczelniajgca do renowaciji kominow dymowych,
spalinowych oraz wentylacyjnych w suchym trybie.

Gestoscé objetosciowa zaprawy zwigzanej: 1,83 kg/fdm® +10% d@]@ E"‘J E +d REACTION TO FIRE

Piotr Antonowicz, Marek tuciuk Sp. j.
ul. Parkowa 3/1, 21-500 Biala Podlaska
NIP 5372580769, Regon 060631254

10. Ograniczenia

Niniejszy Raport Klasyfikacyjny pozostaje wazny dopoki:
- nie zostanie zmieniona metoda badania
- nie zostanie zmieniona norma wyrabu
- zmiany konstrukcyjne | materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastesowania okreslonego w p. 8.

11. Ostrzezenie
Dokument nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Opracowat: Piotr Antonowicz Weryfikowat: Marek Luciuk
Podpis: ?a(:lﬂ An\?@t\#@nﬁiil Podpis: {\W&/ ‘Ev\.n\,ﬂ\,
Data 17.12.2015 Data: 17.12.2015
aktualizacji:

Aktualizacja z dn. 17.12.2015 dotyczy przeniesienia praw do wyrobu na PRODUCENTA ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH
CERMAS SZOT POLSKA SPOLKA JAWNA, Ul Licealna 2, 41-600 Swigtochtowice (O$wiadczenie Producenta).
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